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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и  

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Дисциплина 

Результаты обучения (владения, умения 

и знания), соотнесенные с компетенци-

ями/индикаторами достижения компе-

тенции 

ПКС-6 Готов-

ность участ-

вовать в науч-

ных исследо-

ваниях основ-

ных объектов, 

явлений и 

процессов, 

связанных с 

конкретной 

областью спе-

циальной под-

готовки 

ПКС-6.9 Участ-

вует в научных 

исследованиях 

по изучению 

физико- меха-

нических ха-

рактеристик 

полимерных 

материалов для 

судостроения и 

судоремонта 

Полимерные  

материалы в  

судостроении 

и  

судоремонте 

Знать: 

- марки, свойства и назначение клеевых 

композиций, армирующих и вспененных 

материалов, используемых в судострое-

нии;  

- отраслевые стандарты и нормативно-

техническую документацию на клеевые 

композиции, стеклопластики и другие 

полимерные композиционные матери-

алы, используемые в судостроении;  

- принципиальные технологии, исполь-

зуемые при изготовлении деталей, узлов 

и конструкций из полимерных компози-

ционных материалов;  

- методы определения физико-механиче-

ских характеристик полимерных матери-

алов и композиционных материалов на 

их основе; 

- технологию проведения неразрушаю-

щих методов контроля изделий и кон-

струкций, изготовленных (отремонтиро-

ванных) с использованием полимерных 

композиционных материалов; 

-  методы ремонта металлических и стек-

лопластиковых конструкций с использо-

ванием полимерных материалов; 

- основные требования классификацион-

ных обществ к полимерным материалам, 

изделиям и конструкциям на их основе.  

Уметь: 

- пользоваться технической литературой 

и нормативными документами, регла-

ментирующими применение полимер-

ных материалов в судостроении и судо-

ремонте; 

- определять по результатам лаборатор-

ных испытаний прочностные характери-

стики полимерных композиционных ма-

териалов; 
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Код и  

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Дисциплина 

Результаты обучения (владения, умения 

и знания), соотнесенные с компетенци-

ями/индикаторами достижения компе-

тенции 

- разрабатывать технологические про-

цессы по ремонту металлических и стек-

лопластиковых конструкций с использо-

ванием полимерных материалов; 

- проверять качество изготовленных (от-

ремонтированных) изделий и конструк-

ций с использованием неразрушающих 

методов контроля; 

-  решать проектные задачи, связанные с 

возможным применением полимерных 

композиционным материалом в судо-

строении, анализировать и понимать ре-

зультаты решения проектных задач. 

Владеть:  

- навыками получения, анализа и обоб-

щения информации о структуре и свой-

ствах полимерных композиционных ма-

териалов с целью применения этих мате-

риалов в судостроении и судоремонте;  

- методами определения физико-механи-

ческих характеристик полимерных мате-

риалов и проведения неразрушающих 

методов контроля-качества деталей и 

конструкций изготовленных (отремон-

тированных) с использованием этих ма-

териалов.   

- технологиями создания (ремонта) де-

талей и конструкций с применением по-

лимерных композиционных материалов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЭТАПНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕКУЩИЙ 

КОНТРОЛЬ) И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Для оценки результатов освоения дисциплины используются: 

- оценочные средства текущего контроля успеваемости; 

- оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.2 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся: 

- тестовые задания; 

- задания по контрольной работе (для студентов заочной формы обучения). 
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2.3. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по результатам прохожде-

ния всех видов текущего контроля успеваемости. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1 Типовые задания для тестирования представлены в приложении № 1. 

Положительная оценка («отлично», «хорошо» или «удовлетворительно») выставляется 

в зависимости от количества правильных ответов. 

Градация оценок: 

- «отлично» - свыше 85 % 

- «хорошо» - более 75%, но не выше 84% 

- «удовлетворительно» - свыше 65%, но не более 74%. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при числе правильных ответов менее 

65%. 

3.2. В приложении № 2 приведены типовые задания по контрольной работе, выполняе-

мой студентами заочной формы обучения. 

Оценивание выполняется по системе «зачтено» - «не зачтено». Критерии оценивания 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки 

              Система  

                 оценок 

 

Критерий 

2  3  4  5  

0-64% 65-74% 75-84 % 85-100 % 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно»  
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

1 Системность 

и полнота зна-

ний в отноше-

нии изучаемых 

объектов 

Обладает частич-

ными и разрознен-

ными знаниями, ко-

торые не может 

научно- корректно 

связывать между 

собой (только неко-

торые из которых 

может связывать 

между собой) 

Обладает мини-

мальным набором 

знаний, необходи-

мым для систем-

ного взгляда на 

изучаемый объект   

Обладает 

набором знаний, 

достаточным для 

системного 

взгляда на изуча-

емый объект  

Обладает полно-

той знаний и си-

стемным взглядом 

на изучаемый объ-

ект 

2 Работа с ин-

формацией 

Не в состоянии 

находить необходи-

мую информацию, 

либо в состоянии 

находить отдельные 

фрагменты инфор-

мации в рамках по-

ставленной задачи 

Может найти не-

обходимую ин-

формацию в рам-

ках поставленной 

задачи 

Может найти, 

интерпретиро-

вать и система-

тизировать необ-

ходимую инфор-

мацию в рамках 

поставленной за-

дачи 

Может найти, си-

стематизировать 

необходимую ин-

формацию, а 

также выявить но-

вые, дополнитель-

ные источники 

информации в 
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              Система  

                 оценок 

 

Критерий 

2  3  4  5  

0-64% 65-74% 75-84 % 85-100 % 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно»  
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

рамках поставлен-

ной задачи 

3.Научное 

осмысление 

изучаемого яв-

ления, про-

цесса, объекта 

  

Не может делать 

научно корректных 

выводов из имею-

щихся у него сведе-

ний, в состоянии 

проанализировать 

только некоторые 

из имеющихся у 

него сведений 

В состоянии осу-

ществлять научно 

корректный ана-

лиз предоставлен-

ной информации  

В состоянии осу-

ществлять систе-

матический и 

научно коррект-

ный анализ 

предоставленной 

информации, во-

влекает в иссле-

дование новые 

релевантные за-

даче данные 

В состоянии осу-

ществлять систе-

матический и 

научно-коррект-

ный анализ предо-

ставленной ин-

формации, вовле-

кает в исследова-

ние новые реле-

вантные постав-

ленной задаче 

данные, предла-

гает новые ра-

курсы поставлен-

ной задачи 

4. Освоение 

стандартных 

алгоритмов ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

В состоянии решать 

только фрагменты 

поставленной за-

дачи в соответствии 

с заданным алго-

ритмом, не освоил 

предложенный ал-

горитм, допускает 

ошибки 

В состоянии ре-

шать поставлен-

ные задачи в соот-

ветствии с задан-

ным алгоритмом 

В состоянии ре-

шать поставлен-

ные задачи в со-

ответствии с за-

данным алгорит-

мом, понимает 

основы предло-

женного алго-

ритма  

Не только владеет 

алгоритмом и по-

нимает его ос-

новы, но и предла-

гает новые реше-

ния в рамках по-

ставленной задачи 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета, выставляется по резуль-

татам прохождения всех видов текущего контроля успеваемости. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ 

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Полимерные материалы в су-

достроении и судоремонте» представляет собой компонент основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 26.03.02 Кораблестрое-

ние, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, профиль «Корабле-

строение». 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры кораблестроения 

(протокол № 6а от 25.04.2022 г.). 

 

  

Заведующий кафедрой        С.В. Дятченко 
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Приложение № 1  

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Вариант 1 

1. Конструкционные стеклоткани, использующиеся при изготовлении корпусных кон-

струкций судов, имеют маркировку: 

1. И 

2. Т 

3. СС. 

 

2. Плотность стекломата, использующегося в судостроении, находится в диапазоне: 

1. 100-300 г/м2 

2. 300-900 г/м2 

3. 500-1500 г/м2. 

 

3. Технология изготовления стеклопластиковых корпусных конструкций, рекомендуемая 

ФАУ "РМРС": 

1. Ручное формование; 

2. Вакуумная инфузия; 

3. Напыление смеси смолы и рубленного волокна. 

 

4. Нормативный документ, отражающий требования к конструкционным стеклотканям: 

1. ГОСТ; 

2. ОСТ; 

3. ТУ. 

 

5. Вещество, добавляемое в смолу непосредственно перед изготовлением стеклопластика: 

1. Ингибитор; 

2. Пластификатор; 

3. Отвердитель. 

 

6. Типовой образец стеклопластика для испытаний на разрыв имеет вид: 

1.  

 

2.  
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3. 

 
 

7. Тип стеклопластиковой конструкции, неприемлемый к использованию в судостроении 

1. Сплошной ламинат; 

2. Трехслойная конструкция (сэндвич); 

3. Литьевая конструкция. 

 

8. Температура стеклования полимера при введении пластификатора: 

1. Увеличивается; 

2. Уменьшается; 

3. Не изменяется. 

 

9. Роль матрицы в создании стеклопластиковой конструкции: 

1. Восприятие основных весовых нагрузок; 

2. Связывание разнородных материалов; 

3. придание необходимой формы. 

 

10. Предел прочности по результатам испытаний образцов полимерных материалов опреде-

ляется по формуле: 
 

 

Вариант 2 

1. Конструкционный армирующий материал, стеклянные волокна в котором уложены хао-

тично называется: 

1. Стеклоткань; 

2. Стекломат; 

3. Рогожа. 

 

2. В отношении изделий из стеклопластика тезис является ошибочным: 

1. Обладает хорошей теплоизоляцией; 
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2. Обладает хорошей электропроводностью; 

3. Обладает хорошей удельной прочностью. 

 

3. Материал, использующийся для заполнения пустых отсеков и ящиков плавучести на ма-

ломерных судах: 

1. Пенополистирол; 

2. Пенополиуритан; 

3. Поливинилхлорид. 

 

4. Материал, обеспечивающий внешний декоративный слой стеклопластиковой конструк-

ции имеет название: 

1. Грунт; 

2. Краска-эмаль; 

3. Гелькоут. 

 

5. Тип соединения, не используемый при стыковке корпуса с палубой пластикового судна: 

1. Фланцево-болтовое соединение; 

2. Сварочное/ паечное соединение; 

3. Клеевое соединение. 

 

6. Типовой образец пластика для испытаний на изгиб имеет вид: 

1.  

 

2.  

 
3. 
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7. Полимерные материалы могут быть использованы в следующих судовых системах: 

1. Система бытового водоснабжения; 

2. Система осушительная; 

3. Система топливная. 

 

8. Вещество, препятствующее старению полимеров, называется: 

1. Отвердитель; 

2. Катализатор; 

3. Антиоксидант. 

 

9. Чаще всего используется в качестве армирующего вещества наполнитель в виде: 

1. Волокна; 

2. Порошки; 

3. Гранулы. 

 

 

10. Композитные материалы не подвергаются испытаниям: 

1. На растяжение; 

2. На изгиб; 

3. На кручение. 

 

Вариант 3 

1. В конструкционных стекломатах, используемых в судостроении, веществом для скреп-

ления волокон является: 

1. Наполнитель из порошка; 

2. Эмульсия; 

3. Связующие полимеры. 

 

2. Для изготовления судовых конструкций из стеклопластика в качестве наполнителя не 

используются: 

1. Эпоксидные смолы; 

2. Полиэфирные смолы; 

3. Полиуретановые смолы. 

 

3. Технология изготовления стеклопластиковых корпусных конструкций, не требующая 
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специального оборудования: 

1. Ручное формование; 

2. Вакуумная инфузия; 

3. Напыление смеси смолы и рубленного волокна. 

 

4. Правила Регистра не предъявляют требования к стеклопластиковым конструкциям: 

1. Минимальная масса конструкции; 

2. Минимальный предел прочности готового ламината; 

3. Минимальная толщина ламината. 

 

5. Оснастка для серийного изготовления изделий из стеклопластика называется: 

1. Болван; 

2. Матрица; 

3. Макет. 

 

6. Типовой образец пластика для испытаний на водопоглощение имеет вид: 

1.  

 

2.  

 
3. 

 
 

7. Неверное утверждение: 

1. У стального судна не может быть стеклопластиковой надстройки (рубки); 

2.У стального судна допускается изготовление определенных трубопроводов из полимеров; 

3. Остойчивость стального судна лучше с стеклопластиковой рубкой, чем со стальной. 
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8. Добавка, снижающая горючесть полимеров: 

1. Антистатик; 

2. Антиокислитель; 

3. Антипирен. 

 

9. Твердость полимеров не определяют методом: 

1. Бринеля; 

2. Шора; 

3. Баркола. 

 

10. При испытании на водопоглощение необходимо использовать воду: 

1. Дистиллированную; 

2. Морскую (соленную); 

3. Речную (пресную). 
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Приложение № 2 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Вариант 1 

Разработать принципиальную технологию изготовления корпуса (без палубы и рубки) 

стеклопластикового судна длиной 8 метров, согласно предлагаемой схеме формовки (Рисунок 

1). 

Метод изготовления корпуса – ручное формование в матрице. 

Тип смолы – полиэфирная. 

Тип армирующего материала – стекломат. Плотность материала – согласно схеме фор-

мовки. 

 
Рисунок 1 
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Вариант 2 

Разработать принципиальную технологию изготовления корпуса стеклопластиковой 

моторной лодки, согласно предлагаемому корпусному чертежу (Рисунок 2). 

Метод изготовления корпуса – ручное формование с использованием оснастки – «бол-

вана». 

Тип смолы – полиэфирная. 

Тип армирующего материала – стекломат. Плотность материала – согласно конструк-

тивному чертежу. 

 
Рисунок 2  


